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SN EN 14080 2013
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - 
Anforderungen

Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif 
reconstitué - Exigences

Strutture di legno — Legno lamellare incollato e legno 
massiccio incollato — Requisiti

SN EN 14081-1+A1 2011
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für 
tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: 
Allgemeine
Anforderungen

Structures en bois - Bois de structure a section 
rectangulaire classe pour sa resistance - Partie 1: 
Exigences generales

Strutture di legno — Legno strutturale con sezione 
rettangolare classificato secondo la resistenza — Parte 
1: Requisiti generali

SN EN 15497 2014
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke - 
Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an 
die
Herstellung

Bois massif de structure à entures multiples - Exigences 
de performances et exigences minimales de fabrication

Legno massiccio strutturale con giunti a dita — Requisiti 
prestazionali e requisiti minimi di produzione

SN EN 14915 2013
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz — 
Eigenschaften, Bewertung der Konformität und 
Kennzeichnung

Lambris et bardages bois — Caractéristiques, évaluation 
de conformité et marquage

Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di 
legno massiccio — Caratteristiche, valutazione di 
conformità e
marcatura

SN EN 15102+A1 2011
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Dekorative Wandbekleidungen - Rollen- und Plattenform Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux Rivestimenti murali decorativi — Prodotti in rotoli e 
pannelli

SN EN 14041 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - 
Wesentliche Eigenschaften

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - 
Caractéristiques essentielles

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per 
pavimentazioni — Caratteristiche essenziali

SN EN 14041/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - 
Wesentliche Eigenschaften; Corrigendum AC

Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - 
Caractéristiques essentielles; Corrigendum AC

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per 
pavimentazioni — Caratteristiche essenziali; 
Corrigendum AC

SN EN 14342 2013
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzfussböden und Parkett — Eigenschaften, 
Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

Planchers et parquet en bois — Caractéristiques, 
évaluation de conformité et marquage

Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di 
conformità e marcatura

SN EN 14904 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Sportböden - Mehrzweck-Sporthallenböden - 
Anforderungen Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici 

per interni per uso multi-sport

SN EN 14963 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Dachdeckungen - Dachlichtbänder aus Kunststoff mit 
oder ohne Aufsetzkränzen - Klassifizierung, 
Anforderungen und
Prüfverfahren

Éléments de couverture - Lanterneaux continus en 
matière plastique avec et sans costière - Classification, 
spécifications et
méthodes d'essais

Coperture — Lucernari continui di materiale plastico con 
o senza basamenti — Classificazione, requisiti e metodi 
di prova

Quelle / source / fonte : https://www.switec.info/media/news_305_2011_bauprodukte_2019-03-29.pdf

Bauprodukte - Produits de construction - Prodotti da costruzione                             
Auszug aus dem Verzeichnis der technischen Normen gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über Bauprodukte sowie Art. 14 und 15 der Verordnung über Bauprodukte
Extrait de l' Index des normes techniques selon l'art. 12 de la Loi fédérale sur les produits de construction et les art. 14 et 15 de l'Ordonnance sur les produits de construction
Estratto dall' Indice di norme tecniche conformemente all’articolo 12 della legge federale concernente i prodotti da costruzione e agli arti coli 14 e 15 dell’ordinanza sui prodotti da costruzione



SN EN 13168+A1 2015
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmässig 
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) — 
Spezifikation

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — 
Produits manufacturés en laine de bois (WW) — 
Spécification

Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana di legno 
(WW) ottenuti in fabbrica — Specificazione

SN EN 13171+A1 2015
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werksmässig 
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) — 
Spezifikation

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — 
Produits manufacturés en fibres de bois (WF) — 
Spécification

Isolanti termici per edilizia — Prodotti di fibre di legno 
(WF) ottenuti in fabbrica — Specificazione

SN EN 15129 2009
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Erdbebenvorrichtungen Dispositifs anti-sismiques Dispositivi antisismici

SN EN 13830 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Vorhangfassaden - Produktnorm Façades rideaux - Norme de produit Facciate continue — Norma di prodotto

SN EN 14351-1+A2 2016
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Fenster und Türen — Produktnorm, 
Leistungseigenschaften — Teil 1: Fenster und 
Außentüren

Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de 
performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes 
extérieurs pour
piétons

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche 
prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali

SN EN 572-9 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas - Teil 9: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-
calcique de base - Partie 9: Evaluation de la conformité

Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro di silicato 
sodo- calcico — Parte 9: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

SN EN 1036-2 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen - Spiegel aus silberbeschichtetem 
Floatglas für den Innenbereich - Teil 2: 
Konformitätsbewertung;
Produktnorm

Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée 
pour l'intérieur - Partie 2: Evaluation de la conformité; 
norme de produit

Vetro per edilizia — Specchi di vetro float argentato per 
uso in interni — Parte 2: Valutazione di 
conformità/norma di prodotto

SN EN 1051-2 2007
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Briques et dalles de verre - 
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme produit

Vetro per edilizia — Diffusori di vetro per pareti e 
pavimentazioni
— Parte 2: Valutazione della conformità

SN EN 1096-4
NEU 2018 pendent 2019/L 77/80 Glas im Bauwesen — Beschichtetes Glas — Teil 4: 

Produktnorm

Verre dans la construction — Verre à couche — Partie 
4: Norme
de produit

Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - parte 4: Norma di 
prodotto

SN EN 1279-5
NEU 2018 pendent 2019/L 77/80

Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 
5:
Produktnorm

Verre dans la construction — Vitrage isolant — Partie 5: 
Norme
de produit

Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - parte 5: Norma di 
prodotto

SN EN 1748-1-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse - Teil 1-
2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - 
Partie 1- 2: Verre borosilicaté - Evaluation de la 
conformité/Norme de
produit

Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — Vetri 
borosilicati
— Parte 1-2: Valutazione di conformità/Norma di 
prodotto

SN EN 1748-2-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse - 
Glaskeramik - Teil 2-2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - 
Partie 2.2: Vitrocéramique - Evaluation de la 
conformité/Norme de
produit

Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — Parte 2-
2: Vetro ceramica — Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

SN EN 1863-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes Kalknatronglas - 
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-
calcique thermoduci - Partie 2: Evaluation de la 
conformité

Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico 
indurito termicamente — Parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di
prodotto

SN EN 12150-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes 
Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-
calcique de
sécurité trempé thermiquement - Partie 2: Evaluation de 
la conformité

Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico di 
sicurezza
temprato termicamente — Parte 2: Valutazione di 
conformità/Norma di prodotto



SN EN 12337-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes 
Kalknatronglas - Teil 2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-
calcique trempé chimniquement - Partie 2: Evaluation de 
la conformité

Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico 
indurito
chimicamente — Parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

SN EN 13024-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes 
Borosilicat- Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre borosilicaté de 
sécurité trempé thermiquement - Partie 2: Evaluation de 
la conformité

Vetro per edilizia — Vetro di borosilicato di sicurezza 
temprato termicamente — Parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di
prodotto

SN EN 14178-2 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnise aus Erdalkali-
Silicatglas - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Produits verriers de silicate 
alcalinoterreux de base - Partie 2: Evaluation de la 
conformité

Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro a matrice 
alcalina — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma 
di prodotto

SN EN 14179-2 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen - Heissgelagertes thermisch 
vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - 
Teil 2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-
calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak - Partie 
2: Evaluation de la
conformité/Norme de produit

Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato sodo-
calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat 
soak test — Parte 2:
Valutazione della conformità/norma di prodotto

SN EN 14321-2 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-
Silicat-
Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-
terreux de
sécurité trempé thermiquement - Partie 2: Evaluation de 
la conformité/Norme produit

Vetro per edilizia — Vetro di silicato alcalino di sicurezza 
temprato
termicamente — Parte 2: Valutazione di 
conformità/Norma di prodotto

SN EN 14449 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-
Sicherheitsglas - Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre 
feuilleté de sécurité - Evaluation de la conformité/Norme 
de produit

Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro stratificato 
di sicurezza — Valutazione della conformità/norma di 
prodotto

SN EN 14449/AC 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-
Sicherheitsglas - Konformitätsbewertung/Produktnorm; 
Corrigendum AC

Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre 
feuilleté de
sécurité - Evaluation de la conformité/Norme de produit; 
Corrigendum AC

Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro stratificato 
di
sicurezza — Valutazione della conformità/norma di 
prodotto; Corrigendum AC

SN EN 15681-2 2017
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Alumo-
Silicatglas — Teil 2: Produktnorm

Verre dans la construction — Produits de base: Verre 
alumino silicaté — Partie 2: Norme de Produit

Vetro per edilizia — Prodotto di base, vetro silico-
alluminoso — parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

SN EN 15682-2 2013
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen - Heissgelagertes thermisch 
vorgespanntes Erdalkali-Silicat-
Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction - Verre de silicate 
alcalinoterreux de sécurité trempé et traité Heat Soak - 
Partie 2: Evaluation de la
conformité/Norme de produit

Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato alcalino 
temprato termicamente sottoposto a «heat soak test» — 
Parte 2:
Valutazione della conformità/Norma di prodotto

SN EN 15683-2 2013
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes 
Kalknatron-
Profilbau-Sicherheitsglas — Teil 2: 
Konformitätsbewertung/Produktnorm

Verre dans la construction — Verre de silicate sodo-
calcique
profilé de sécurité trempé thermiquement — Partie 2: 
Evaluation de la conformité/ Norme de produit

Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato sodo-
calcico
profilato temprato termicamente — Parte 2: Valutazione 
della conformità/Norma di prodotto

SN EN 14229 2010
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Holzmaste für Freileitungen Bois de structure - Poteaux en bois pour lignes 
aériennes Legno strutturale — Pali di legno per linee aeree

SN EN 13986+A1 2015
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — 
Eigenschaften, Bewertung der Konformität und 
Kennzeichnung

Panneaux à base de bois destinés à la construction — 
Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage

Pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni — 
Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura

SN EN 14374 2004
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - 
Anforderungen Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences Strutture di legno — LVL — Requisiti

SN EN 15274 2015
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Klebstoffe für allgemeine Anwendungen in strukturellen 
Klebverbunden — Anforderungen und Prüfverfahren

Adhésifs structuraux pour applications générales — 
Exigences et méthodes d'essai

Adesivi per impieghi generali negli assemblaggi 
strutturali — Requisiti e metodi di prova

SN EN 13561+A1 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Markisen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen Stores extérieurs - Exigences de performance y compris 
la sécurité

Tende esterne — Requisiti prestazionali compresa la 
sicurezza

SN EN 438-7 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - 
Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - 
Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-
Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für 
Innen- und Aussenanwendung

Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à 
base de résines thermodurcissables (communément 
appelées stratifiés) - Partie 7: Panneaux stratifiés 
compacts et composites HPL pour finitions des murs et 
plafonds intérieurs et extérieurs

Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) — Pannelli a 
base di resine termoindurenti (generalmente chiamati 
laminati) — Parte 7: Laminati stratificati e pannelli 
compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed 
esterne e su soffitti



SN EN 492+A2
NEU 2018 pendent 2019/L 77/80

Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile 
—
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-
ciment —
Spécification du produit et méthodes d'essai

Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - 
Specifica di
prodotto e metodi di prova

SN EN 494+A1 2015
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Faserzement-Wellplatten und dazugehörige Formteile — 
Produktspezifikation und Prüfverfahren

Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires — 
Spécifications du produit et méthodes d’essai

Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori — 
Specifica di prodotto e metodi di prova

SN EN 520+A1 2009
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren Plaques de plâtre - Définitions, spécifications et 
méthodes d'essai Lastre di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di prova

SN EN 12467+A2
NEU 2018 pendent 2019/L 77/80 Faserzement-Tafeln — Produktspezifikation und 

Prüfverfahren

Plaques planes en fibres-ciment — Spécifications du 
produit et
méthodes d'essai

Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e 
metodi di
prova

SN EN 12859 2011
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren

Carreaux de plâtre - Définitions, spécifications et 
méthodes d'essai

Blocchi di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di 
prova

SN EN 12860 2002
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Definitionen, 
Anforderungen und Prüfverfahren

Liants-colles à base de plâtre pour carreaux de plâtre - 
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

SN EN 12860/AC 2002
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Definitionen, 
Anforderungen und Prüfverfahren; Corrigendum AC

Liants-colles à base de plâtre pour carreaux de plâtre - 
Définitions, spécifications et méthodes d'essai; 
Corrigendum AC

Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova; Corrigendum AC

SN EN 13279-1 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel - Teil 1: Begriffe und 
Anforderungen

Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - 
Partie 1: Définitions et spécifications

Leganti e intonaci a base di gesso — Parte 1: Definizioni 
e requisiti

SN EN 13815 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Formteile aus faserverstärktem Gips - Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren

Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes 
d'essai

Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

SN EN 13915 2007
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit einem 
Kartonwabenkern - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren

Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre 
à âme cellulaire en carton - Définitions, prescriptions et 
méthodes d'essai

Pannelli prefabbricati di lastre di cartongesso con nido 
d’ape di cartone — Definizioni, requisiti e metodi di 
prova

SN EN 13950 2014
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gips-Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung
— Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques 
de plâtre et isolant — Définitions, spécifications et 
méthodes d'essai

Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di 
gesso rivestito (cartongesso) — Definizioni, requisiti e 
metodi di prova

SN EN 13963 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - 
Définitions, exigences et méthodes d'essai

Materiali di giunzione per lastre di gesso — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova

SN EN 13963/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Corrigendum AC

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre - 
Définitions, exigences et méthodes d'essai; Corrigendum 
AC

Materiali di giunzione per lastre di gesso — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova; Corrigendum AC

SN EN 14190 2014
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung — 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Produits de transformation secondaire de plaques de 
plâtre — Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso 
— Definizioni, requisiti e metodi di prova

SN EN 14195 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Metallprofile für Unterkonstruktionen von 
Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren

Éléments d'ossature métalliques pour systèmes en 
plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes 
d'essai

Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a 
pannelli di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di 
prova

SN EN 14195/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Metallprofile für Unterkonstruktionen von 
Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren; Corrigendum AC

Éléments d'ossature métalliques pour systèmes en 
plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes 
d'essai; Corrigendum
AC

Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a 
pannelli di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di 
prova; Corrigendum AC

SN EN 14209 2017
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Hohlkehlleisten aus kartonummanteltem Gips — 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Corniches préformées en plâtre revêtues de carton — 
Définitions, exigences et méthodes d’essai

Cornici di gesso sagomate — Definizioni, requisiti e 
metodi di prova



SN EN 14246 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Gipselemente für Unterdecken (abgehängte Decken) - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Eléments en plâtre pour plafonds suspendus - 
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Elementi di gesso per controsoffitti — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova

SN EN 14246/AC 2007
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Gipselemente für Unterdecken (abgehängte Decken) - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren; 
Corrigendum AC

Eléments en plâtre pour plafonds suspendus - 
Définitions, spécifications et méthodes d'essai; 
Corrigendum AC

Elementi di gesso per controsoffitti — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova; Corrigendum AC

SN EN 14353+A1 2010
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall zur Verwendung mit 
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - 
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Profili metallici per impiego con lastre di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

SN EN 14496 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- 
und Schalldämmung und Gipsplatten - Begriffe, 
Anforderungen und
Prüfverfahren

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation 
composite panels and plasterboards - Definitions, 
requirements
and test methods

Adesivi a base di gesso per pannelli accoppiati 
termo/acustici e lastre di gesso rivestito — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova

SN EN 14566+A1 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme -
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de 
plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Elementi di collegamento meccanici per sistemi a 
pannelli di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di 
prova

SN EN 15283-1+A1 2009
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen 
und Prüfverfahren - Teil 1: Gipsplatten mit 
Vliesarmierung

Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, 
spécifications et méthodes d'essai - Partie 1: Plaques de 
plâtre armées d'un tissu

Lastre di gesso rinforzate con fibre — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova — Parte 1: Lastre di gesso 
rinforzate con rete

SN EN 15283-2+A1 2009
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen 
und Prüfverfahren - Teil 2: Gipsfaserplatten

Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, 
spécifications et méthodes d'essai - Partie 2: Plaques de 
plâtre fibrées

Lastre di gesso rinforzate con fibre — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova — Parte 2: Lastre di gesso 
con fibre

SN EN 14250 2010
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte 
Fachwerkträger mit Nagelplatten

Structures en bois - Exigences de produits relatives aux 
éléments de structures préfabriquées utilisant des 
connecteurs à plaque
métallique emboutie

Strutture di legno — Requisiti di prodotto per elementi 
strutturali prefabbricati assemblati con elementi di 
collegamento di lamiera
metallica punzonata

SN EN 12271 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Oberflächenbehandlung - Anforderungen Enduits superficiels - Spécifications Trattamenti superficiali di irruvidimento — Requisiti

SN EN 179 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsverschlüsse 
mit Drücker oder Stossplatte für Türen in 
Rettungswegen - Anforderungen und Prüfverfahren

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence 
pour issues de secours manoeuvrées par une béquille 
ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur 
des voies d'évacuation -
Exigences et méthodes d'essai

Accessori per serramenti — Dispositivi per uscite di 
emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a 
spinta

SN EN 1125 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungsstange für Türen in 
Rettungswegen - Anforderungen und Prüfverfahren

Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique 
manoeuvrées par une barre horizontale, destinées à être 
utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et 
méthodes d'essai

Accessori per serramenti — Dispositivi antipanico per 
uscite di sicurezza azionati mediante una barra 
orizzontale — Requisiti e metodi di prova

SN EN 1154 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Schlösser und Baubeschläge - Türschliessmittel mit 
kontrolliertem Schliessablauf - Anforderungen und 
Prüfverfahren; inkl. Änderung
A1

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture 
de porte avec amortissement - Prescriptions et 
méthodes d'essais; incl.
Amendement A1

Accessori per serramenti — Dispositivi di chiusura 
controllata delle porte — Requisiti e metodi di prova

SN EN 1154/A1/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Schlösser und Baubeschläge - Türschliessmittel mit 
kontrolliertem Schliessablauf - Anforderungen und 
Prüfverfahren; inkl. Änderung
A1; Corrigendum AC

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture 
de porte avec amortissement - Prescriptions et 
méthodes d'essais; incl.
Amendement A1; Corrigendum AC

Accessori per serramenti — Dispositivi di chiusura 
controllata delle porte — Requisiti e metodi di prova

SN EN 1155 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch betriebene 
Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren - 
Anforderungen und
Prüfverfahren; inkl. Änderung A1

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue 
électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions 
et
méthodes d'essais; incl. Amendement A1

Accessori per serramenti — Dispositivi elettromagnetici 
fermoporta per porte girevoli — Requisiti e metodi di 
prova



SN EN 1155/A1/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Schlösser und Baubeschläge - Elektrisch betriebene 
Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren - 
Anforderungen und
Prüfverfahren; inkl. Änderung A1; Corrigendum AC

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue 
électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions 
et
méthodes d'essais; incl. Amendement A1; Corrigendum 
AC

Accessori per serramenti — Dispositivi elettromagnetici 
fermoporta per porte girevoli — Requisiti e metodi di 
prova

SN EN 1158 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Schlösser und Baubeschläge - Schliessfolgeregler - 
Anforderungen und Prüfverfahren; inkl. Änderung A1

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection 
de vantaux
- Prescriptions et méthodes d'essai; incl. Amendement 
A1

Accessori per serramenti — Dispositivi per il 
coordinamento della sequenza di chiusura delle porte — 
Requisiti e metodi di prova

SN EN 1158/A1/AC 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Schlösser und Baubeschläge - Schliessfolgeregler - 
Anforderungen und Prüfverfahren; inkl. Änderung A1;
Corrigendum AC

Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection 
de vantaux
- Prescriptions et méthodes d'essai; incl. Amendement 
A1; Corrigendum AC

Accessori per serramenti — Dispositivi per il 
coordinamento della sequenza di chiusura delle porte — 
Requisiti e metodi di prova

SN EN 1935 2002
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Baubeschläge - Einachsige Tür- und Fensterbänder - 
Anforderungen und Prüfverfahren

Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - 
Prescriptions et méthodes d'essai

Accessori per serramenti — Cerniere ad asse singolo — 
Requisiti e metodi di prova

SN EN 1935/AC 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Baubeschläge - Einachsige Tür- und Fensterbänder - 
Anforderungen und Prüfverfahren; Corrigendum AC

Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - 
Prescriptions et méthodes d'essai; Corrigendum AC

Accessori per serramenti — Cerniere ad asse singolo — 
Requisiti e metodi di prova; Corrigendum AC

SN EN 12209 2003
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Schlösser und Baubeschläge - Schlösser; Mechanisch 
betätigte Schlösser und Schliessbleche - Anforderungen 
und Prüfverfahren

Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures; Serrures 
mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai

Accessori per serramenti — Serrature e chiavistelli — 
Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e 
piastre di bloccaggio —
Requisiti e metodi di prova

SN EN 12209/AC 2005
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06

Schlösser und Baubeschläge - Schlösser; Mechanisch 
betätigte
Schlösser und Schliessbleche - Anforderungen und 
Prüfverfahren; Corrigendum AC

Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures; Serrures 
mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai; 
Corrigendum AC

Accessori per serramenti — Serrature e chiavistelli — 
Serrature
azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di 
bloccaggio — Requisiti e metodi di prova; Corrigendum 
AC

SN EN 14846 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Baubeschläge - Schlösser - Elektromechanische 
Schlösser und Schliessbleche - Anforderungen und 
Prüfverfahren

Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures et becs de cane 
-
Serrures et gâches électromécaniques - Exigences et 
méthodes d'essai

Accessori per serramenti — Serrature e chiavistelli — 
Serrature azionate elettromeccanicamente — Requisiti e 
metodi di prova

SN EN 13241+A2 2016
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Tore — Produktnorm, Leistungseigenschaften Portes et portails industriels, commerciaux et de garage 
– Norme de produit, caractéristiques de performance

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - 
Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

SN EN 16034 2014
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06
Türen, Tore und Fenster — Produktnorm, 
Leistungseigenschaften
— Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres 
industrielles, commerciales et de garage — Norme de 
produit, caractéristiques de performance — 
Caractéristiques de résistance au feu et/ ou
d'étanchéité aux fumées

Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e 
finestre apribili — Norma di prodotto, caratteristiche 
prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o 
controllo del fumo

SN EN 13964 2014
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Unterdecken — Anforderungen und Prüfverfahren Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai Controsoffitti — Requisiti e metodi di prova

SN EN 14964 2006
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Unterdeckplatten für Dachdeckungen - Definitionen und 
Eigenschaften

Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu - 
Définitions et caractéristiques

Sottostrati rigidi per coperture discontinue — Definizioni 
e caratteristiche

SN EN 14545 2008
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Nicht stiftförmige Verbindungselemente - 
Anforderungen Structures en bois - Connecteurs - Exigences Strutture di legno — Connettori — Requisiti

SN EN 14592+A1 2012
2018 1974 (DE)
2018 1980 (FR)
2018 1635 (IT)

2018/C 092/06 Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - 
Anforderungen

Structures en bois - Eléments de fixation de type tige - 
Exigences

Strutture di legno — Elementi di collegamento di forma 
cilindrica
— Requisiti


